Pytanie 1:
Zamawiający wymaga odzieży wykonanej z tkaniny o przepuszczalności powietrza na poziomie nie mniejszym niż 190 mm/s.
Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty raportu z badań potwierdzającego wymaganą przepuszczalność powietrza tkaniny?

Pytanie 2:
Zamawiający wymaga określonych granicznych parametrów, takich jak skład i gramatura. Wiele firm deklaruje powyższe parametry w zależności od wymogów Zamawiającego, aby pozyskać zamówienie. Tylko na podstawie raportów z badań wykonanych przez niezależne laboratorium, Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zaoferowane parametry.
Czy Zamawiający, w związku z powyższym, wymaga załączenia do oferty akredytowanych raportów z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzających skład chemiczny i gramaturę tkaniny?

Pytanie 3:
Zamawiający wymaga odzież zgodnej z normą PN-EN 13795.
Czy Zamawiający, na potwierdzenie powyższego, wymaga załączenia do oferty akredytowanego raportu z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzającego parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 dla tkaniny wskazanej w badaniach potwierdzających skład i gramaturę?

Odpowiedzi:

Pytanie 1.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu z badań potwierdzającego wymaganą przepuszczalność powietrza tkaniny.

 Pytanie 2:
Zamawiający wymaga załączenia do oferty akredytowanych raportów z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzających skład chemiczny i gramaturę tkaniny.

 Pytanie 3:
[bookmark: _GoBack]Zamawiający na potwierdzenie zgodności z PN-EN 13795 wymaga załączenia do oferty akredytowanego raportu z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzającego parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 dla tkaniny wskazanej w badaniach potwierdzających skład i gramaturę.


